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den Prés?

Derzeit ist die Baumart Eiche voll im Trend. Das hat sich heuer auch eindrucksvoll bei der

Wertholzsubmission erwiesen. Rund 75 Prozent des angebotenen Holzes waren Eichen und erst-

mals waren gleich mehrere Eichen teurer als 1.000 €/fm. Hingegen erreichten einige Eichen nur

Preise von his zu 200 €/fm.

ES stellte sich daher die interessan-
te und fiir die waldbauliche Behand-
lung wichtige Frage, welche Faktoren
den Preis bei Fiche bestimmen. Heran-
gezogen fiir die Untersuchung, die vom
Landesforstdienst und dem BWV ge-
meinsam durchgefiihrt worden ist, wur-
den die Daten der Eichenbloche (Linge,
Durchmesser, erzielter Preis); zusitzlich
wurde noch die Jahrringstruktur an den
70 teuersten Eichen dieser Submission
erhoben.

Wie die Abbildung 1 sehr anschau-
lich zeigt, ist fiir den Preis die Einstufung
nach Qualitit (Furnier - Halbfurnier
- A - AB - B - C - Rarititen) sehr ent-
scheidend. Hauptmerkmal fiir die Aus-
scheidung nach Qualititsklassen war da-
bei die Astigkeit, im geringeren Ausmal}
auch die Geradschaftigkeit.

Sehr deutlich zeigt sich aber auch
der Finfluss des Durchmessers (Abbil-
dung 2). Unter 45 cm MDM (= Mit-

tendurchmesser) wird nicht einmal ein
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Durchschnittspreis von 200 €/fm er-
reicht, Durchschnittspreise von iiber
400 €/fm werden erst ab einem Mitten-
durchmesser von tiber 65 cm (das ent-
spricht einem BHD von fast 70 c¢m) er-
reicht. Auch bei den Spitzenpreisen
(die 70 teuersten Eichen der Submis-
sion) ist Ahnliches zu beobachten: die
70 teuersten Bdume haben alle einen

67 jahrige Eiche mit einem Mittendurchmesser
von 101 cm ohne Rinde (durchschnittliche Jahr-
ringbreite 7,5 mm).

Foto: Land 00

Durchmesser von iiber 68 c¢cm. Wert-
volle Eiche heiB3t auf jeden Fall starkes
Holz.

Die Jahrringbreite hat auf den Preis nur
sehr geringen Einfluss. Zwar werden ge-
ringftigig hohere Preise fiir Biume mit
Jahrringbreiten von 2 - 3 mm erzielt;
aber selbst bei Breiten von 5 - 6 mm ist
der Preis nicht wesentlich geringer. Man
darf nicht vergessen, dass schmilere
Jahrringe mit einer deutlichen Erhchung
der Umtriebszeit und damit auch des Ri-
sikos verbunden sind. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht ist die Erziehung von
schmalringigem Eichenholz keinesfalls
anzustreben.

DI DI Gottfried Diwold hat in seiner
Diplomarbeit die Eichenpreise bei der
Submission in St. Florian im Jahre 2007
untersucht. Obwohl damals der Eichen-
preis im Schnitt deutlich niedriger war,
zeigten auch die damaligen Ergebnisse
dasselbe Bild: entscheidend waren der
Durchmesser und die Astfreiheit.



Ein besonderes Bloch

Ein Fichenbloch ist beziiglich Rasch-
wiichsigkeit besonders hervorgestochen.
Mit nur 67 Jahren erreichte die Eiche
einen Mitteldurchmesser von 101 cm;
die durchschnittliche Jahrringbreite be-
trug daher 7,5 mm. Ein Wert der ein-
mal mehr zeigt, dass Eichen mit groBen
Kronen sehr raschwiichsig sind. Interes-
sant war der Preis: das Bloch erreichte
475 €[fm, das Erdbloch somit 1.520
€. Selbst so extrem breite Jahrringe er-
lauben die Verwendung des Holzes fiir
hochwertige Zwecke.

Was sind die waldbaulichen
Schlussfolgerungen?

Der Preis von Laubholz aller Art wird
~ wie auch diese Untersuchung sechr
gut gezeigt hat — vor allem von Astfrei-
heit und Durchmesser bestimmt. Selbst
bei Eiche - wo noch immer das Gegen-
teil behauptet wird - spielt die Jahrring-
breite nur eine geringe Rolle, bei ande-
ren Laubbaumarten (z.B. Kirsche, Erle,
Ahorn, Nuss, Esche) ist iiberhaupt kein
Einfluss feststellbar. Bei Eiche sollte je-
denfalls ein BHD von iiber 75 cm ange-
strebt werden, damit wirklich Spitzen-
preise erreicht werden kénnen.

Dementsprechend ist die Ableitung ei-
nes Waldbaukonzepts fiir Eiche eigent-
lich sehr einfach:

e eine astfreie Linge des Erdstammes
von ca. 8 m (5 - 10), der durch Dicht-
stand oder Astung erreicht wird

e Auswahl der Z-Stimme in einem Ab-
stand von rund 14 Metern

* konsequente Freistellung der Krone,
damit ein schnelles Durchmesserwachs-
tum erreicht wird.

Werden diese Vorgaben eingehalten, so
ist Starkholz in einer Umtriebszeit von
90 (auf guten Standorten) bis 120 Jah-
ren (mittlere bis schlechtere Boden) mit
ziemlicher Sicherheit erreichbar. Ertrag-
reiche Fichenwirtschaft ist also keine
Hexerel.
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Durchschnittliche fm-Preise Eiche nach Qualitat
(Submission 2017 - alle Stimme)
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Abb. 1: Die Eichendurchschnittspreise je Festmeter nach Qualitat der diesjahrigen Wertholzsub-

mission

in Oberdsterreich.

Durchschnittliche fm-Preise Eiche nach Durchmesser
(Submission 2017 - alle Stimme)
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Abb. 2: Einfluss des Mittendurchmessers ohne Rinde auf den Eichendurchschnittspreis bei der
Submission 2017.

Durchschnittliche fm-Preise Eiche nach Jahrringbreite
(Submission 2017 - teuersten 70 Stimme)
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Abb. 3: Die Jahrringbreite hat auf die Durchschnittspreise offensichtlich nur geringen Einfluss.
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